
PERFIS

IRMA P1C | IRMA P1F
Chapa perfilada lacada para cobertura e/ou fachada.
Espessuras 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 mm
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Tabela de margens de segurança
Peso máximo uniformemente distribuído p (daN/m2 ou N/m2), com flecha f  l/200. Os valores vermelhos consideram 
limitações à flecha. Aço DX51
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